实验课程成绩由预习、实验操作、实验记录、实验作风、回答问题、组织管理、实验报告7部分组成，具体评分标准：
预习——有无预习；实验原理是否清楚。
实验操作——是否做好实验准备；仪器安装是否有错误；有无违规操作。
实验记录——有无正规记录本；是否按程序记录；实验现象和实验数据是否完整。
实验作风——实验现象和实验数据是否完整；用过仪器是否归位；实验台是否整洁。
回答问题——是否主动向老师发问；提出问题的重量数量；回答问题概念是否清楚。
组织管理——有无迟到早退现象；是否尊重老师和服从指挥；实验相互协作。
  液体饱和蒸汽压的测定

实验报告要求

1. 试验报告包括实验目的、内容、操作步骤。
2. 整理分析实验数据，以
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对1/T作图，得直线，由直线的斜率求出ΔvapHm*。

作图建议： p*～T图中p*：5 kPa/cm， T： 5 K/cm； lnp*～1/T中lnp*：0.1/cm，1/T：0.02 K-1/cm。

3. 思考题的论述。

4. 其它（包括实验心得、多媒体教学软件使用体会及意见等）。

材料的氧指数测定

实验报告要求

1. 试验报告包括实验目的、内容、操作步骤。
2. 根据实验数据计算试样的氧指数值OI，即取氧不足的最大氧浓度值和氧过量的最小氧浓度值两组数据计算平均值。

3. 材料性能评价，根据氧指数值评价材料的燃烧性能。
4. 思考题的论述。

5. 其它（包括实验心得、体会及意见等）。

  燃烧效率测试
实验报告要求

1. 试验报告包括实验目的、内容、操作步骤。
2. 思考题的论述。
3. 其它（包括实验心得、体会及意见等）。
粉尘爆炸及测试仿真
实验报告要求

1. 试验报告包括实验目的、内容、操作步骤；

2. 整理仿真软件某种材料的测试实验数据；

3. 分析思考题。
4. 其它（包括实验心得、仿真软件使用体会及意见等）。
  建材烟密度的测定
实验报告要求

1. 试验报告包括实验目的、内容、操作步骤；

2. 整理分析实验数据，列实验数据打印表；

3. 分析思考题。
4. 其它（包括实验心得、体会及意见等）。
  防火涂料的防火性能测试

实验报告要求

1. 试验报告包括实验目的、内容、操作步骤；

2. 列表计算并分析实验数据；

3. 材料性能评价，根据FSR值评价防火涂料的防火性能。
4. 分析思考题。
5. 其它（包括实验心得、体会及意见等）。
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